Лабораторная работа №7 –1 час. Выполнить  срок до 18.10.2021. выполненную работу отправить на электронную почту wwwoks-getman1@yandex.ru 
Тема: Изучение и анализ ассортимента бельевых тканей

Цель работы: 

1. Изучение и анализ ассортимента бельевых тканей. 

2. Исследование образцов бельевых тканей для определения их  свойств.

Задание:

1. Изучение теоретической части

2. Выполнение практического задания

3. Ответы на вопросы

4. Оформление отчёта

Материалы и инструменты:

Ткацкие лупы, препарировальные иглы, образцы тканей, альбомы с образцами.

1.Теоретическая часть 

Изучите содержание раздела 12.1. «Ассортимент основных материалов для белья, сорочек»(1).

Ассортимент бельевых тканей, вырабатываемых текстильной промышленностью, очень обширный и разнообразный. Ткани классифицируют по сырьевому составу, назначению и другим признакам, установленным с учетом особенностей тканей различного сырьевого состава, по структуре нитей, тканей, характеру отделки.
Ассортимент хлопчатобумажных тканей

Хлопчатобумажные ткани отличаются разнообразным оформлением в результате применения различных переплетений и видов отделки.

Большую часть тканей вырабатывают из чистого хлопка, а остальные — с применением химических волокон. Они характеризуются гигиеническими, достаточно прочностными свойствами. Основной недостаток этих тканей — высокая сминаемость.

Ширина тканей — от 60 до 170 см. Характеризуются хлопчатобумажные ткани по признаку назначения, так как потребителя интересует назначение ткани. Этот признак положен в основу стандартной классификации всех тканей.

Бельевые ткани

Бельевая группа тканей представлена тремя подгруппами: бязевой, миткалевой, специальной. В качестве бельевых используют ткани, включенные и в другие группы: ситец, сатин, батист и др.

Бельевые ткани вырабатывают полотняным переплетением, отбеленными, реже гладкокрашенными в светлые тона и набивными.

Ассортимент бельевых тканей — бязь, мадаполам, миткаль, маль-маль, шифон и др.

2. Практическая часть

Методика выполнения работы

Изучите альбомы образцов тканей по альбому. Используя прейскурант или другую справочную литературу подберите характеристики для тканей аналогичного вида. Результаты лабораторных исследований представить в виде Таблица.

Таблица 

	Название ткани, образец
	Арти-кул
	Волокистый состав, %
	Линейная плотность нитей, текс
	Поверх-ностная плотность, г/м2 
	Пере-плете-ние
	Вид отдел-ки 
	Назна-чение ткани 
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Выводы: Проанализировать ассортимент и структуру исследуемых тканей. Определить области применения тканей и особенности их обработки в технологии швейных изделий. Предложить новые перспективные направления развития ассортимента хлопчатобумажных тканей.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Задание для студентов, работающих в быстром темпе
 Контрольные вопросы
1. Что такое ассортимент, артикул ткани?

2. Охарактеризуйте хлопчатобумажные ткани по классам, подклассам, группам и подгруппам? 

3. Назовите признаки, определяющие назначение тканей.

4. Методы распознавания волокон и признаки характерные  для хлопкового волокна?

5. Назовите основные требования, предъявляемые к хлопчатобумажным тканям в зависимости от их назначения?

Рекомендуемая литература:

1. Савостицкий Н.А. Материаловедение швейного производства: Учебное пособие. – М.: Академия, 2014.—240с. Стр.202-206.

Дополнительная литература:

2. Жихарев А.П. Материаловедение: Швейное производство: Учебное пособие. – М.: Академия, 2014.—240с.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Лабораторная работа №7. 

Ответы 

1. Ассортимент - подбор, набор. Ассортимент тканей - это совокупность всех видов тканей определённого назначения. Артикул обозначается двух, трех- и четырехзначными цифрами. Для каждой группы отводится определенный диапазон порядковых номеров - артикулов ткани.

2. Согласно прейскурантной классификации (ГОСТ 4.3-78 и прейскурант № 030, 1987 г.) ассортимент хлопчатобумажных тканей подразделяется на 17 групп, а некоторые группы делятся на подгруппы.

3. Характеризуются хлопчатобумажные ткани по признаку назначения, так как потребителя интересует назначение ткани, такие как толщина, плотность, отделка, внешний вид, переплетение и тп.

4. Волокна хлопка мягкие, тонкие, матовые, извитые. Картина горения: горят быстро, ярко желтым пламенем, запах жжёной бумаги, остаток – серый пепел.

5.В зависимости от назначения важнейшими требованиями являются внешний вид, отделка, окраска, гигиенические требования и др

